
DERİ ÜRETİM DALI KALFALIK ÇALIŞMA SORULARI
1.  Hangisi deri üretiminde yapılan işlemlerden biridir?
      A) Kireçleme 
B) Klinker hazırlama
C) Hamur karma	
D) Öğütme
2. Ham derinin ayrılma işlemi verilen özelliklerden hangisine göre yapılır?
    A) Kıl oranına göre
    B) Büyüklüğüne göre
    C) Tuz oranına göre 
    D) Kalınlığına göre
3. Kısa süreli (2-5 saat) deri konservasyon işlemlerinde hangisi kullanılır?
A) Tuz
B) Alkol
C) Buz
D) Su
4. Deri ıslatma aşamasında enzim ve biyositlerin kullanım amacı hangisidir?
A) Deriyi kurutmak
B) Deriyi inceltmek
C) Deriyi boyamak
D) Deriyi temizlemek                                   
5. Verilen ham derilerden hangisi için yağ giderme işlem basamağı uygulanmalıdır?
A) İnek derisi
B) Yılan derisi
C) Koyun derisi
D) Tavşan derisi

6. Verilen elementlerden hangi üçü organik bileşiklerin temel yapısını oluşturur?
A) Demir, Nikel, Kobalt
B) Hidrojen, Oksijen, Karbon
C) Flor, Klor, Brom
D) Altın, Gümüş, Civa
7. Fisinaj işlem basamağında verilen işlemlerden hangisi uygulanmaz?
A) Kireçleme
B) Şartlandırma
C) Germe
D) Kuru taşlama
8. Verilen bileşiklerden hangisi doğada bulunan organik yapılı bileşiklerden biridir?
A) Kireç taşı
B) Cam
C) Şeker
D) Tuz
9. Hangisi organik bileşikler sınıfındandır?
    A) Hidrokarbonlar
    B) Metaller
    C) Soygazlar
    D) Tuzlar 
10. Verilenlerden hangisi deri üretiminde ilk aşama olan derinin ayrılmasında açığa çıkan atıklardan biri değildir?
A) Bacaklar
B) Baş
C) Gövde
D) Kuyruk




CEVAP ANAHTARI
1.A
2.B
3.C
4.D
5.C
6.B
7.A
8.C
9.A
10.C
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