ALÇI MODEL KALIP DALI
USTALIK
1. Cam kalınlığını ölçmeye yarayan, ince ayrıntıları bile gösteren ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kumpas 
B) Cetvel 
C) Metre 
D) Gönye
CEVAP: A

2. Camın temel maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimento 
B) Silis 
C) Beton 
D) Plastik
CEVAP:B

3.  Doğal olarak oluşmuş, başlıca ince taneli minerallerden meydana gelmiş, yeterli miktarda su katılınca genellikle plastikleşen ve kuruma ve pişmeyle sertleşebilen malzemelere ne denir?
A) Kil                    
B) Kaolin                  
C) Feldspat             
D) Kuvars
CEVAP:A




4. Çerçeve yapılması düşünülen resimlerin ve fotoğrafların daha güzel görünmelerini sağlamak ve duvara asılabilir hale getirebilmek için kullanılan kâğıt karton, mukavva, kumaş veya başka bir malzemeden yapılan fonlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Strüktür 
B) Paspartu 
C) Eskiz 
D) Kontür
CEVAP: B

5. Seçeneklerden hangisi temel desen çizimleri arasına girmez?
A) Tors çizimi
B) Cansız model çizimi
C) Canlı model çizimi 
D) Desen çalışmaları
CEVAP: C

6. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?
A) Müşteriye verilen sözü tutmamak
B) Yaptığı işi önemsememek
C) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek
D) Hizmette ayrım yapmamak
CEVAP: A

	7. Döküm veya şablonla yapılacak imalatta kullanılacak alçı kalıpların hazırlanması için, imal edilecek parçanın alçıdan 1/1 şekillendirilmiş haline model denir.
A. Motif 
B. Kalıp
C. Model
D. Birim 


CEVAP: C
8. Aşağıdakilerden hangisi katmanları hareket ettirdiğimiz penceredir?
A) Arrange 
B) Window 
C) File 
D) Draw
CEVAP: A


9. Seçeneklerden hangisi parçalı kalıp gerektirmeyen modeldir?
A. Lavabo
B. Klozet
C. Çaydanlık
D. Konik bardak
CEVAP: A

10. İdeal insan figürü oranı nedir?
A. 1/6
B. 1/7
C. 1/8
D. 1/9
CEVAP: C







11. Döküm çamurunda olması gereken su oranı hangişidir?
A)  %20-25	
 B) %25-30	  
C) %38-40	    
D) %40-45 
CEVAP: C


12. Colloseum hangi şehirdedir?
 A) Atina 	     
B) Roma 	       
C) Miletos           
D) Aspendo
CEVAP: B

